QCM Évaluation Jeu de polymères
Pour répondre après le match

Quelle est la toute première étape du processus de polymérisation radicalaire ?
· Décomposition de l'initiateur
· Addition d'un radical libre au monomère
· La disproportion
· Transfert de chaîne
Parmi les mécanismes suivants, lequel peut conduire à une étape de terminaison ?
· Combinaison de deux chaînes de croissance en une chaîne de polymère
· Utilisation de tous les monomères
· Décomposition d'un agent de transfert de chaîne
· Trempe de la réaction par refroidissement
Quel est le rôle des agents de transfert en chaîne (ATC) et comment les utiliser ?
· Les CTA sont utilisés pour augmenter le poids moléculaire des polymères et l'indice de polydispersité.
· Les CTA sont utilisés pour limiter le poids moléculaire du polymère et obtenir un faible indice de polydispersité.
· Les CTA sont utilisés pour générer des copolymères
· Les CTA créent des chaînes de polymères vivants
Quel est le rôle du (2,2,6,6-Tétraméthylpipéridin-1-yl)oxyl ?
· Initiation de la chaîne de polymères
· Limite la croissance de la chaîne de polymères
· Éviter la rupture irréversible de la chaîne
· Catalyser la polymérisation
Laquelle des dispositions suivantes du monomère A et du monomère B représente le mieux un copolymère à blocs (A et B sont des monomères) ?
· AAAAABBBBBB
· ABAABAABBBA
· ABABABABABA
· ABBA ABBA
Quelle est la meilleure stratégie pour obtenir un poids moléculaire élevé et un PDI faible ?
· Éviter les ruptures de chaîne
· Créer des copolymères
· Initier un nombre maximum de chaînes
· Limiter le nombre de chaînes vivantes
